
gedruckt so gut wie gespritzt

Verschleiß rotierend ...
p= 1 MPa; v= 0,3 m/s
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Verschleiß schwenkend ...
Welle: V2A v= 0,01 m/s; ß= 60°
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Verschleißtest Antriebsmutter ...
F= 129 N; l= 370 mm; n= 290 U/min
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Verschleiß rotierend ...
p= 20 MPa; v= 0,01 m/s, V2A
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Verschleißtest Linear ...
p= 0,11 MPa; l= 370 mm; v= 0,34 m/s
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gedruckt so gut wie gespritzt

Verschleiß schwenkend ...
p= 20 MPa; v= 0,01 m/s; Welle: V2A; ß= 60°
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